URUN TEKNIK SARTNAMESI

PISLIK TUTUCU, LUG

KAPSAM

Pislik Tutucu, Diiz Tip, Lug, Sfero Dékiim

Boyutlari ve Malzemeleri EN Standartlarinda

CE Sertifikasina Haiz

DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400
PN 16

A. MALZEMELER

Govde TS 526 EN 1563/A1 Standardina gére; Sfero Dékiim, EN GJS 400
(Eski siniflandirmaya gore GGG 40.3)

Kapak TS 526 EN 1563/A1 Standardina gére; Sfero Dokiim, EN GJS 400
(Eski siniflandirmaya gore GGG 40.3)

Filtre Paslanmaz Celik, AISI 304

Tapalar St-37, Celik

B. LUG BAGLANTI OLCULERI

TSEN 1092-2 ve BS EN 1092-2 Standartlarina gére; PN 16

C. ANMA BASINCI / CALISMA BASINCI

PN 16 / 16 Bar

D. CALISMA SICAKLIK ARALIGI

-10~+120 °C



E. AKIS DEGERLERI

HACIMSEL DEBI - BASING KAYBI
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F. ISARETLEME
Okunakli ve dékiimden kabartma seklinde ¢cikmis vaziyette asgari isaretleme;

URETICI (MARKA)

CE

GOVDE MALZEMESI

SFERO DOKUM: EN GJS 400

BASINC SINIFI: PN16

ANMA OLCUSU: DN40/DN50/DN65 / DN80 / DN100 / DN125 /
DN150 / DN200 / DN250 / DN300 / DN350/
DN400

G. BOYA

Montaj Oncesi Dékiim parcalar astar boyall,
Test Sonras1  Son kat, yas plisktirtme boya.



H. TEST

EN 12266-1 Standardina gére; RATE-A (Sifir sizdirmazlik)

I. GARANTI

Iscilik ve malzeme hatalarina karsi 2 yil

J. AMBALAJLAMA VE SEVK

Uriinler tek tek plastik posetlerle ambalajlanmis sekilde sevk



